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Beställare

Provresultat FraktionMedel-

värdeKommentar

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning   

Provresultatet avser endast till laboratoriet inkommit prov.

(EA) = Ej Ackrediterad metod. (E) = Enkelprov

För övrig information se kundbilaga som finns på www.svevia.se / produkter & tjänster / asfalt / laboratorier.

Notering

Ort och datum

KUNGÄLV 2016-03-18

Amir Rajabi, Laboratorietekniker

Kornstorleksfördelning - SS-EN 933-1
Passerad mängd, vikt-%

Sikt (mm)

Analysvärde

  Tvättning och siktning   

SS-EN 1097-1 micro-Deval 11 10/14

  Analysprov A (%) 11,4  

  Analysprov B (%) 11,5  

  Vått analysprov  

SS-EN 1097-2 Los Angelesvärde 20 10/14
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